
STANDARDSETE VÄRVITOONIDE VALIK

Valminud plaadid puhastatakse enne värviga katmist ning 
kuumutatakse teatud temperatuurini. Plaatide poorid 
avanevad ja värv hõõrutakse harjadega sisse.
Seejärel plaadid kuivatatakse, et tekiks esimene värvikile ning 

plaadid oleksid kardinvärvimiseks valmis. Kardinvärvimise 
käigus valatakse plaat ühtlase värvijoaga üle. Nii luuakse 
sile pind ja pärast kuivamist moodustub värvikile. See tagab 
laineplaatide kattekihi vastupidavuse ja pikaealisuse.

Spetsiaalne 
värvimistehnoloogia

BL 22 BL 31 BL 91 BL 92

„+“ - Standardvärvitoon
„-“ - Mittestandardne värvitoon

Mittestandardseid värvitoone valmistatakse vähemalt 1000 tk tellimisel.
Tarnetähtaeg 6 nädalat.

Produkts BL 00
Värvimata

BL 11
Klassikaline punane

BL 12
Tumepunane

BL 21
Pruun

BL 22
Kirss

BL 31
Roheline

BL 91
Must

BL 92
Grafiit
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